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MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden
(Adı,Adresi, Şehir vb.)

Cııstotıer çııane 7ıdf esİ,ciıy eıc.)

Deney Talep Tarihi/No
Order Dale / No
Numunenin Tanımr
(Cire, Maıka, Tip, Tü, Model vb-)

S ırıp le D e sciplionçTw MafiModer eıc. )

Numune Kabul Tarihi
Test liem Receipl Date

Deneylerin Yapıldıg Tarih
Date ofTest

Uygulanan Standard / Metod
A pp li e d S t andard/M e lhod
Raporun Sayfa Sayısı
Nırnber ofpages ofthe reporl

Açıklamalar
Remarl<s

(İZOTAŞ İZoLASYoN TURZ.TIC_VE SAN.LTD.şTİ.: PANCAR YOLU 1700. METRE
Torbalı-İZMiR;

25.08.2016 / |60369

MolümerPlo2, Moliimer PLO5N,,, -, _, 4.00 adet

25.08.201.6

01.09.20l6 - 05.09.2016

llgili standardlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

2

Yukanda tanımlanan numune için laboratuvanmızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda
verilmiŞir.
The testing ııııd /or measııremenl resıılts are given on ihe following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez,
aynca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanılamaz.
This iesl report was prepared upon custoııer's requesi, coı not be used as certificate of conformiğ to standards, daes noi
represent a balch and can ınt be used ııs conformity docıımeni for advertisements aııd procuremenıs .

Onaylayan
by

fV.

Deney Sorumlusu
Penonjn charge of tests

BA

kontrol Eden

Bu rapor, hazırlaym laboratuvm yaalı iai olmadan kısmen kopyalanıp çoğallılamaz.İmzxızve miihüsüz mporlar geçesizdir.

Bu rapor, gdece dereyi yaprlm nmue için geçerlidiı ve "Ürtln Belgesi" yerine gegmez.
Thiı tesı lqon srğıı rcı be rq.oducd oıhü ılwı inlüll rcep' wirh 
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vfiüen pefuissir oİrhe laboraıory. Tesı npolrs viıh@ı sigmfufe ad seal afe noı yaİid

This ıe§ r.pofr fepfeİrt only tüted sanple(§), a,d sr@ll rc' be used r Ploaüct cefii/İcare
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OZELLIKLER BULUNAN SONUÇLAR
Firma Beyanı : MOL[ MER PL02
UV Işınlarına Dayanıklılık
(Ksenon ark lambasıyla 16 saat, 1l cm mesafede)

Deney sonucunda numune renginde değişme
gönilmemiştir.

Firma Beyanı : MOLUMER PLOSN
UV Işınlarına Dayanıklılık
(Ksenon ark lambasıyla 16 saat, 11 cm mesafede)

Deney sonucunda numune renginde değişme
görülmemiştir.

Not l: Firma ile karşılıklı mutabakata varılarak deney ksenon ark lambasını bulunduğu tüpe l l cm mesafe
yapılmış olup 16 saat süreyle ışığa maruz bırakılmıştır. Her tip için ikişer deney numunesi kullanılmıştır.
Değerlendirme D65 ışık kaynağı altında yapılmıştır.

Numunelerin geliş şekli: Kargo ile gönderilmiştir.
Akreditasyon kapsamında olan deneyler "t" işareti konularak gösterilmiştir.
Deneye ait çevre şartları: 20i2"C,oA 65+4 bağıl nem,
Rapor 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.
Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.
Deney rapor ekleri: Numune İade Formu 1 Ad.
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