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YANMA TESTi SONUC RAPORU

izotaq izolasyon girketinin istefi tizerine yapr malzemelerinin yanma test smrfirun

belirlenmesi igin 3 farkh numunede (PL02, PL05N, PL302) i[ne Alev Test Cihazrnda DIN

4102 standartlarrna gore deney gergekleqtirilmigtir. DIN 4102 standardma gore hazrlanarr

90x190 mm boyutlarrndaki deney drnekleri kapah bir sistemde alt taruftan 40 mm yukanda

olacak gekilde 45o'lik agr ile aleve maruz brrakrlmrqtrr. Orneklere 15 sn alev uygulandrktan

sonra alev geri gekilmiq ve yanma davrantglarr izlenmiqtir. Tiim numunelerde alev gekildikten

sonra standartta belirtilen 150 mm'deki markalanan yere kadar yanma gergekleqmemig ve 15

sn iginde alev kendi kendine scinmtiqtiir. Ayrrca alev uygulanan siire boyunca numune altrnda

bulunan kAgrda herhangi bir eriyerek diigen damlacrk goriilmemigtir. Kalitatif g<izlemlere gcire

deneylerdeki duman yo[unlugu kabul edilebilir smrrlar igerisindedir. DIN 4102 standartlanna

gcire, deneysel veriler PL05N numunesinin B2 (normal yanabilen malzeme), PL02 ve

PL302 numunelerinin ise B1 (zor yanan malzeme) <izelliklerine sahip oldu[unu gcistermigtir.

Gerefini bilgileriniz e arz ederiz.

DENEY SONUCU:

Numune adr: PLO5N PLO2 PL302

Yanma Srnfi:
B2

(normal yanabilen malzeme)

B 1

(zor yananmalzeme)

B 1

(zor yananmalzeme)
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